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Exercice N° 02
même question que Ex1
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Soit un échantillon de sable ayant comme poids initial 125 g. le poids de
chaque refus est mentionné dans le tableau ci-dessous:

1) Montrer que le sable est homogéne.

2) Déterminer les différents paramétres granulométriques.
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